Umrechnungsfaktoren von Tonnen pro Kubikmeter
	Medium

	Faktor

t/m³

	Frostsicherer Kies lose
	

	Frostsicherer Kies eingebaut
	

	Schottertragschicht lose
	

	Schottertragschicht eingebaut
	

	Erdreich
	

	Asphalttragschicht mit Sand und Hartgestein
	

	Asphalttragschicht mit Sand und Kalksplitt
	

	Asphaltbinder
	

	Asphaltbeton
	

	Splittmastixasphalt
	

	
	


